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' RELATORIO DE ENSAIO
TAMPO TERMOPLASTICO

INTERESSADO: CERTA QUALIDADE LTDA
Rua Gaviao Peixoto, 124 Sala 611 — Icarai
24230-101 — Niterdi — RJ

FABRICANTE: INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA
Rua Dr. Antonio de Castro, 274 — Atalaia
55500-000 — Escada — PE
Telefone: (81) 3534-1004
A/C: Ruvin
E-mail: diretoria@moveiskutz.com.br
Ref.: (PJ100-073188)

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
03 (trés) amostras identificadas pelo interessado como:

Item Modelo Evento Tamanho da amostra Fabricante do
‘ tampo
. |Prova: Caixa 1 )
Produto | CJA-06B | Manutencao | 53 Tampos ABS: 46773 a 46775 Zurich

Materiais recebidos no laboratdrio em 13/03/2023 e liberada para ensaio em 17/03/2023.
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2. METODO/ ESPECIFICAGOES tpemlate
Procedimento interno n.° PE - MOV.001- Revisdo 0 - Procedimento para ensaio de colagem
em laminado de alta presséo ao tampo injetado em ABS
. RESULTADOS OBTIDOS
3.1, Ensaio de descolamento espontaneo sob aquecimento
Parametro Unidade Obtido
Temperatura °C 60
Umidade % 10
Tempo de exposigao minutos 30
Avaliacao
Apods a amostra esfriar a temperatura ambiente, o laminado de alta press@o nao apresentou
descolamento perceptivel em qualquer regido perimetral
apresentados no presente documento refs a(s) iada(s).
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3.2. Ensaio de descolamento sob tragao
i Forga maxima atingida (kN)
Corpo de ) Média el
Obtido Ocorréncia
prova Obtido U
1 14,78 Descolamento do dispositivo
2 12,28 Descolamento do dispositivo
3 10,69 13,63 +144 Descolamento do dispositivo
4 13,77 Descolamento do dispositivo
5 16,61 Descolamento do dispositivo
3.3. Ensaio de descolamento sob tragao apos aquecimento
Parametro Unidade Obtido
Temperatura °C 60
Umidade % 10
Tempo de exposigcao minutos 30
Forca maxima atingida (kN)
Corpo de : Média k
Obtido Ocorréncia
prova Obtido U
1 15,93 Descolamento do dispositivo
2 13,53 Descolamento do dispositivo
3 18,64 16,36 + 14,6 Descolamento do dispositivo
4 13,03 Descolamento do dispositivo
5 20,69 Descolamento do dispositivo
Local de extracdo dos . prova
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" EQUIAMENTO DE ENSAIO
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exdlusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
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DATA DOS ENSAIOS
Ensaio realizado entre 05/04/2023 e 14/04/2023.

»

4,

S. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Equipamento Data da proxima calibragao
Maquina para ensaio de tragcao — FB 1151 09/2023
Camara climatica— FB 19731 10/2023

6. OBSERVAGAO

Este relatorio cancela e substitui o relatorio de n® MOV/L-370.420/11/A/23, emitido em
15/06/2023. Inclusao de 2 (duas) fotos da amostra

Sao Paulo, 17 de julho de 2023

L. A. FALGAO BAUER LTDA L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade Centro Tecnoldgico de Controle da Qualidade
{ £ /V
~ ROBERTA LOPES DOS SANTOS BRUNO GIOVANNELL!
Supervisom de Laboratério Gerente de Laboraténo
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