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CRL 1307

Laboratdrio de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o n® CRL 1307.
O Cgcre é signatario do Acordo de Reconhecimento Mituo do ILAC — International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATORIO DE ENSAIO
MOVEIS ESCOLARES

INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA
Rua Dr. Antdnio de Castro, 274 — Atalaia
55500-000 — Escada — PE

Telefone: (81) 3534-1004

A/C: Ruvin
E-mail: diretoria@moveiskutz.com.br

Ref.: (PJ100-073120)

INTERESSADO:

1. IDENTIFICAGAO DA(S) AMOSTRA(S)
1 (uma) amostra identificada pelo interessado como: carteira universitaria / cadeira escolar /

cadeira universitaria.
Material recebido no laboratdrio em 13/03/2023 e liberado para ensaio em 15/03/2023.

FOTOS DA AMOSTRA ENVIADA PELO INTERESSADO
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Os resultados apresentados no presente di to refe e exclusi a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reproducdo deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autorizagdo prévia.
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Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
de de autorizacdo prévia.
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2. METODO / ESPECIFICAGOES e D—
NBR 8094:1983 — Material Metalico Revestido e Nao Revestido Corrosdo por Exposicédo a
Névoa Salina
NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vermizes — Avaliagdo da degradagdo de revestimento —
Designagao da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes
na aparéncia - Parte 3: Avaliagcdo do grau de enferrujamento
NBR 5841:2015 - Determinagao do grau de empolamento de superficies pintadas
NBR 16671:208 - Mdveis escolares - cadeiras escolares com superficie de trabalho acoplada -
dimensoes, requisitos e métodos de ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exciusi a(s) (s) i
A reproducao deste documento somente podera ser feita na integra e sua utilizagao para fins promocionais depende de autonzaqao prévia,
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3. RESULTADOS OBTIDOS
Ensaio de resisténcia a corrosio em camara de névoa salina, conforme o item 6.12 da
Norma NBR 16671:2018
Tempo de Grau de empolamento conforme a Grau de enferrujamento conforme a
exposicdo Norma NBR 5841 norma NBR ISO 4628-3
(horas) Obtido Especificado Obtido Especificado
24 do/to -- Ri 0 -
48 do/to -- Ri 0 -
120 do/to - Ri 0 -
144 do/to - Ri 0 --
168 do/to - Ri 0 -
192 do/to - Ri 0 -
216 do/to - Ri 0 -
240 do/ to do/to Ri 0 Ri1 Méaximo
288 do/to - Ri 0
312 do/to - Ri 0

5841:2015

d0 = Isento de bolhas

t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0% de area enferrujada

Foto 5 - Amostra seccia an do ensaio Foto 6 — Amostra seccionada ap o enaio
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4. DATA DOS ENSAIOS
Ensaios realizados entre 15/03/2023 a 09/06/2023.

5.  AVALIAGAO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisao
A avaliagdo da conformidade é baseada nos critérios das especificagbes e/ou normas, nao

considerando a estimativa de incerteza de medicdo associada aos resultados.

. Item da Norma i
Ensaio NBR 16671:2018 Conclusao
Requisitos de acabamento, seguranca e
estabilidade (Ensaio de corrosao) 6.12 Atende

6. OBSERVAGAO
Este relatério cancela e substitui o relatério n® MOV/L-370.410/1/C/23, emitido em 17/07/2023.

Alteracao referente ao item 1.

Sao Paulo, 2 de agosto de 2023.

L. A. FALCAO BAUER LTDA
Centro Tecnolégico de Controle da Qualidade

A

AA
BRUNO GIOVANNELL!
Gerente de Laboraténg
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